RAPORT PRZEGROD WIELOWARSTWOWYCH

NAZWA PROJEKTU Dom rekolekcyjny

MIEJSCOWOSC Nateczéw

ADRES

PROJEKTANT

STACJA METEOROLOGICZNA | yblin Radawiec NORMA NA WYZNACZANIE WSPOECZYNNIKA U PN-EN ISO 6946
RODZAJ GRUNTU Piasek Iub 2wir NORMA NA ANALIZE WILGOTNOSCIOWA PRZEGROD  pN-EN ISO 13788

KARTA PRZEGRODY WIELOWARSTWOWE] 571

KONSTRUKCJA PRZEGRODY 571

SYMBOL OPIS

Sz1 Sciana zewnetrzna 50,0 cm

PRODUCENT

TYP ' Sciana zewnetrzna

WARUNKI WILGOTNOSCI Srednio wilgotne

SYMBOL OPIS MATERIALU d A ] Cp R 1] Z
m  |W/(mK) kg/m?3|kJ/(kgK) |m2K/W m2hPa/g

TYNK-CW Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,0100 0,820 | 1850 0,840 | 0,012 16,0 222,2
CEGLA-PEEN Mur z cegly ceramicznej petnej na zapraw 0,3800 0,770 | 1800 0,880 | 0494 | 69| 3619,0
TYNK-CW Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,0200 0,820 | 1850 0,840 | 0,024 | 16,0 4444
STYROPIAN Styropian - inne przypadki. 0,0800 0,045 30 1,460 | 1,778 60,0 6666,7
TYNK-CW Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,0100 0,820 | 1850 0,840 | 0,012 16,0 222,2

OPOR PRZEJMOWANIA WEWNATRZ R; 0,130 m2K/W GRUBOSC G 0,500 m

OPOR PRZEJMOWANIA NA ZEWNATRZ R; 0,040 m2K/W SUMA OPOROW PRZEJM. I PRZEW, 2,490 mK/W

|WSp6kzynnik przenikania ciepta U 0,402 W/m3K |

TYNK-CW
CEGEA-PEEN
TYNK-CW
STYROPIAN
TYNK-CW

0,380

0,020
0,080
0,010

0,010
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ZBIORCZE WYNIKI ANALIZY PRZEGRODY SZ1
SPELNIENIE WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021

KONTEKST PRZEGRODY Zakres 6;
-c “c w °C wlm2|( wlm2|(
X | Sciana zewnetrzna 20 -20 40 8; > 16°C 0,402 0,200
KONDENSACJA POWIERZCHNIOWA fr; PRZEGRODY SZ1
WARIANT OBLICZEN WARIANT [ MIESIAC el
’c @i % 'OBLICZEN | % KRYTYCZNY
v'| 20 |Klasa3 Unikniecie ple$ni 80 Styczen 0,9 0,814
KONDENSACJA MIEDZYWARSTWOWA PRZEGRODY SZ1
oK | & 'WARIANT OBLICZEN @ WYNIK ANALIZY
°C [ %
v'| 20 |Klasa3 Brak kondensacji w przegrodzie
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ANALIZA PRZEGRODY 571
ANALIZA KONDENSACII POWIERZCHNIOWE] fpg

ANALIZA frq DLA PARAMETROW:

WARIANT OBLICZEN ; WARIANT OBLICZEN fry MIESIAC KRYTYCZNY Frsi Fsimax

Klasa 3 Unikniecie plesni Styczen 0,9 0,814

6 C P % CZY PRZEGRODA SPEENIA WARUNEK frsr

20 80 Przegroda spetnia warunek frsi > frsi,min
oK MIESIAC 6. (.8 6i @i Pe Ap Pi | Psat(Bsi) | Bsimin | Osi Frsi, min Frsi

°C % °C % | Pa Pa Pa Pa °C °C

A Styczen 26| 87| 20| 61| 428| o15| 1435| 17940| 158| 17,7| 0,814 0,900
v Luty -1,9 86 20 61| 449| 887| 1424| 1780,0| 157| 17,8 0,803 0,900
v Marzec 3,2 81 20 59| 624| 680| 1373| 1716,0| 151| 18,3 0,709 0,900
v Kwiecien 9,2 73 20 57| 844| 437| 1326| 16570 | 146| 189 0,496 0,900
v Maj 14,4 73 20 62| 1205| 227| 1454| 18180 16,0 | 19,4 0,287 0,900
v Czerwiec 16,2 78 20 68| 1430 | 154| 1599 | 1999,0 | 175| 19,6 0,343 0,900
v Lipiec 16,9 78 20 70| 1495| 126| 1633| 20410 | 178| 19,7 0,301 0,900
v Sierpien 16,9 77 20 70| 1487 | 126| 1625| 20320 | 178| 19,7 0,277 0,900
v Wrzesief 12,8 83 20 66| 1221 | 292| 1542| 1927,0| 16,9 19,3 0,572 0,900
v Pazdziernik 8,5 84 20 62| 928| 466| 1440 | 1800,0| 158| 1838 0,639 0,900
v Listopad 1,3 89 20 61| 598| 757| 1431| 1789,0| 158 18,1 0,773 0,900
v Grudzief 2,1 88 20 62| 453| 895| 1438| 17970| 158| 17,8 0,811 0,900

— e
E 1] [ fRsi,min
1] ] | ol ] 1 fRsi

o
J
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ANALIZA KONDENSACII MIEDZYWARSTWOWE] DLA PRZEGRODY 571

PODZIAL PRZEGRODY NA WARSTWY OBLICZENIOWE DO ANALIZY KONDENSACII MIEDZYWARSTWOWE]

SYMBOL MATERIAL OPIS d A R 1] Sda
m W/mKm2K/W| - m
Warstwa W1 TYNK-CW Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,0100 | 0,820 | 0,012 16,0 0,160
Mur z cegfy ceramicznej pefnej na zaprawie
Warstwa W2 CEGLA-PEEN cementowo-wapiennej (bez tynku)|Mur z cegly 0,1900 | 0,770 | 0,247 6,9 1,303
ceramicznei p
Mur z cegfy Ceramiczne] petnej na zaprawie
Warstwa W3 CEGLA-PEEN cementowo-wapiennej (bez tynku)|Mur z ceglty 0,1900 | 0,770 | 0,247 6,9 1,303
ceramicznei p
Warstwa W4 TYNK-CW Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,0200 | 0,820 | 0,024 | 16,0 0,320
Warstwa W5 STYROPIAN Styropian - inne przypadki. 0,0100 | 0,045 | 0,222 | 60,0 | 0,600
Warstwa W6 STYROPIAN Styropian - inne przypadki. 0,0100 | 0,045 | 0,222 | 60,0 | 0,600
Warstwa W7 STYROPIAN Styropian - inne przypadki. 0,0100 | 0,045 | 0,222 | 60,0 | 0,600
Warstwa W8 STYROPIAN Styropian - inne przypadki. 0,0100 | 0,045 | 0,222 | 60,0 | 0,600
Warstwa W9 STYROPIAN Styropian - inne przypadki. 0,0100 | 0,045 | 0,222 | 60,0 | 0,600
Warstwa W10 STYROPIAN Styropian - inne przypadki. 0,0100 | 0,045 | 0,222 | 60,0 | 0,600
Warstwa W11 STYROPIAN Styropian - inne przypadki. 0,0100 | 0,045 | 0,222 | 60,0 | 0,600
Warstwa W12 STYROPIAN Styropian - inne przypadki. 0,0100 | 0,045 | 0,222 | 60,0 | 0,600
Warstwa W13 TYNK-CW Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,0100 | 0,820 | 0,012 16,0 0,160
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ANALIZA KONDENSACII MIEDZYWARSTWOWE] W PRZEGRODZIE SZ1 DLA PARAMETROW:

8 C WARIANT OBLICZEN @; CZY PRZEGRODA SPEENIA WYMAGANIA

20 Klasa 3 Brak kondensacji w przegrodzie

WARUNKI WEWNETRZNE I ZEWNETRZNE ZASTOSOWANE DO ANALIZY DLA PRZEGRODY SZ1

WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
MIESIAC o; i 6. @
‘c % c %
Styczer 20 61 2,6 87
Luty 20 61 -1,9 86
Marzec 20 59 3,2 81
Kwiecien 20 57 9,2 73
Maj 20 62 14,4 73
Czerwiec 20 68 16,2 78
Lipiec 20 70 16,9 78
Sierpien 20 70 16,9 77
Wrzesief 20 66 12,8 83
Pazdziernik 20 62 8,5 84
Listopad 20 61 1,3 89
Grudzief 20 62 2,1 88
WYNIKI OBLICZEN W PRZEKROJACH DLA PRZEGRODY SZ1- Styczen
Przekréj P [Pat| © | Sd | P | @c M. o ) .
Pa | Pa -c = kg/m? |kg/m? Rozkiad cisnienia pary w przegrodzie - Styczen
Pow. wewnetrzna | 1435 |2042 | 17,8 | 0,160 | 1435 0,0000 |0,0000 | =& & megReegpy
Przekrdj P1 1415 |2028 | 17,7 [1,303| 0 |0,0000 |0,0000 A A4
Przekréj P2 1252 [1771 | 15,6 [1,303 | 0 |0,0000 |0,0000 15 {fg e 33%; g > 00
Przekrdj P3 1089 (1542 | 13,5 (0,320 | 0 |0,0000 |0,0000 o] ; \\ %% ‘ -2 000
Przekréj P4 1049 (1521 13,2 (0,600 | 0 |0,0000 |0,0000 o \ % 1800
Przekréj P5 974 (1340 | 11,3 0,600 | 0 {0,0000 |0,0000 :_’; 5 « %4 } F1600
Przekrdj P6 899 (1179 | 9,4 (0,600 | 0 [0,0000 |0,0000 o & 1 \ 1‘2‘32 -
Przekrdj P7 824 (1034 | 7,5(0,600 | 0 |0,0000 |0,0000 ] NP L
Przekrdj P8 749 | 906 | 5,5(0,600| 0 |0,0000 |0,0000 -5 PR { Eaon
Przekrdj P9 674 | 792 3,6 (0,600 0 |0,0000 |0,0000 _10_3 W\\b_o ;—600
Przekrdj P10 599 | 690 | 1,7 0,600 0 |0,0000 |0,0000 400
Przekréj P11 524 | 599 | -0,2 0,600 0 [0,0000 [0,0000 %,1'5-;
Przekrdj P12 449 | 511 | -2,1 (0,160 | 0 |0,0000 |0,0000 3 it
Pow. zewnetrzna | 428 | 506 | -2,3 [0,000 | 428 [0,0000 |0,0000 éo,s—:
W 0

Przekréj P [Pox| © | Sd | P. | ac M.

Pa | Pa | °C m kag/m? | kg/m?
Pow. wewnetrzna |1424 2050 | 17,9 |0,160 |1424 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P1 1405 [2037 | 17,8 | 1,303 | 0 |0,0000 |0,0000
Przekrj P2 1247 (1786 | 15,7 | 1,303 | 0 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P3 1089 (1563 | 13,7 /0,320 | 0 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P4 1050 (1542 | 13,5 0,600 | 0 |0,0000 |0,0000
Przekréj P5 977 |1364 | 11,6 (0,600 | 0 {0,0000 |0,0000
Przekr6j P6 905 (1205 | 9,7 (0,600 | 0 {0,0000 |0,0000
Przekr6j P7 832 1062 | 7,90,600| 0 {0,0000 |0,0000
Przekr6j P8 759 | 934 | 6,010,600 | 0 [0,0000 |0,0000
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WYNIKI OBLICZEN W PRZEKROJACH DLA PRZEGRODY SZ1- Luty

Przekroj P |Pat| O | Sd | Pc gc M, P .
Pa | Pa -c m R R Rozkiad cisnienia pary w przegrodzie - Luty
Przekrdj P9 686 | 820 | 4,1/0,600| 0 |0,0000 [0,0000 ] =
Przekrdj P10 614 | 719| 2,3]0,600| 0 |0,0000 |0,0000 20
Przekrdj P11 541 | 629 | 0,4(0,600 | 0 (0,0000 |0,0000 15- > 200
Przekréj P12 468 | 541 -1,5 0,160 | 0 |0,0000 |0,0000 i B> 660
Pow. zewnetrzna | 449 | 536 | -1,6 [0,000 | 449 |0,0000 |0,0000 & 1800
g 5- F1600 _,
= C ©
@ ! F1400 &
0 F1200 ©
i 1000
-5 1800
1 400
E 151
o B
B0
s ]
T 0,5
g
L x 0-
WYNIKI OBLICZEN W PRZEKROJACH DLA PRZEGRODY SZ1- Marzec
Przek l'é] P Psat 0 Sd Pc gc M. S 2 ‘
Pa | Pa -c - kg/m?|kg/m? Rozkiad cisnienia pary w przegrodzie - Marzec
Pow. wewnetrzna |1373 |2114 | 18,4 | 0,160 |1373 |0,0000 |0,0000 | & & oxpepegggs
PrzekrGj P1 1358 |2104 | 18,3 [1,303 | 0 |0,0000 |0,0000 20 ' PPV
18 o . [T E‘uoim am lan 1
Przekrdj P2 1237 [1903 [ 16,7 [1,303 | 0 {0,0000 [0,0000 16 X W PP e 5 500
Przekré6j P3 1115 (1719 | 15,1 (0,320 | 00,0000 |0,0000 14- | ‘ \ 1) 5_2000
Przekréj P4 1086 (1702 | 15,0 [0,600 | 0 |0,0000 |0,0000 ié X L 800
Przekrdj P5 1030 (1552 | 13,5 (0,600 | 0 |0,0000 |0,0000 e %40 44 1600 =
Przekrdj P6 974 1413 | 12,1 [0,600 | 0 |0,0000 |0,0000 @ 6 XA/ \ L
Przekrdj P7 918 [1285 | 10,7 [0,600 | 0 |0,0000 |0,0000 4 KA 1 200
Przekrdj P8 862 |1168 | 9,30,600 | 0 [0,0000 |0,0000 cz) Ve %44 F1 000
Przekrdj P9 807 [1060 | 7,8 [0,600 | 0 |0,0000 |0,0000 o 5%y 800
Przekrdj P10 751 | 961 | 6,4(0,600 | 00,0000 |0,0000 -4 ‘ L 600
Przekréj P11 695 | 870 | 5,0 |0,600 0 |0,0000 [0,0000 £ 13
Przekréj P12 639 | 787 | 3,5/0,160| 0 |0,0000 [0,0000 g "
Pow. zewnetrzna | 624 | 782 | 3,5 (0,000 | 624 |0,0000 |0,0000 T 05
s
v ]
0

Przekroj P |Psat| © Sd | P. [ M. - . S
Pa | Pa -C - Kkg/m?|kg/m? Rozkiad ciSnienia pary w przegrodzie - Kwiecien
Pow. wewnetrzna |1326 2191 | 19,0 | 0,160 |1326 |0,0000 |0,0000 | & & gypgnegadn
Przekrdj P1 1316 |2185 | 18,9 (1,303 | 0 |0,0000 |0,0000 207 4\ BRI PP
Przekr6j P2 1238 2049 [ 17,9]1,303| 00,0000 |0,0000 18- \%\5\33 3z 53? 2% g
Przekrdj P3 1160 |1921 | 16,9 [0,320 | 0 |0,0000 |0,0000 6] | "\ | 2200
Przekrdj P4 1141 |1909 | 16,8 [0,600 | 0 |0,0000 |0,0000 - X 2000
Przekrdj P5 1105 |1800 | 15,9 [0,600 | 0 |0,0000 [0,0000 g, 12_5 ! \\ : 180
Przekr6j P6 1069 (1697 | 14,9 0,600 | 0 ]0,0000 [0,0000 ™ (XN \ el
Przekrdj P7 1033 1599 | 14,0 [0,600 | 0 |0,0000 [0,0000 10 V1V 1400
Przekrdj P8 997 |1506 | 13,1 0,600 | 0 |0,0000 |0,0000 8 Gy %% 1 200
Przekrdj P9 962 1418 12,2 0,600 | 0 [0,0000 [0,0000 6 | \\JLO 1 000
Przekrdj P10 926 1334 | 11,3]0,600 | 0 |0,0000 |0,0000 1 ‘ i
Przekréj P11 890 (1255 | 10,3 |0,600 0 |0,0000 |0,0000 %,1'5-}
Przekrdj P12 854 1180 | 9,4]0,160| 0 |0,0000 |0,0000 g 1
Pow. zewnetrzna | 844 (1176 | 9,4 |0,000 | 844 [0,0000 |0,0000 %’o,se
N ol
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WYNIKI OBLICZEN W PRZEKROJACH DLA PRZEGRODY SZ1- Maj

Przekrdj P [P | © | Sd | P gc M. e ; -
Pa | Pa -c - Kkg/m? kg/m? Rozklad ciSnienia pary w przegrodzie - Maj
Pow. wewnetrzna | 1454 |2260 | 19,5 | 0,160 |1454 |0,0000 |0,0000 | & 3 mperg2IET
Przekrdj P1 1449 [2257 [ 19,4 [1,303| 0 |0,0000 |0,0000 20 NN L8404
Przekrdj P2 1409 2184 | 18,9 [1,303 | 0 {0,0000 [0,0000 19 \§~g\;; 33333852 12300
Przekrdj P3 1369 [2112 | 18,4 (0,320 | 0 |0,0000 |0,0000 18- "\ %% z fgg
Przekr6j P4 1359 [2106 | 18,3 [0,600 | 0 |0,0000 |0,0000 17 XA 2 000
Przekrdj P5 1340 [2043 | 17,8 [0,600 | 0 |0,0000 |0,0000 E’Tls’f j \\ izgg 5
Przekr6j P6 1322 (1983 | 17,4 [0,600 | 0 |0,0000 |0,0000 . gl ol
Przekr6j P7 1303 [1924 | 16,9 [0,600 | 0 |0,0000 |0,0000 ] 94 11 600
Przekrdj P8 1284 (1867 | 16,4 [0,600 | 0 {0,0000 |0,0000 4 f V) 1228
Przekrj P9 1266 (1811 | 15,9 (0,600 | 0 |0,0000 |0,0000 13 ‘ ‘\\ , [
Przekrj P10 1247 [1756 | 15,5 [0,600 | 0 |0,0000 |0,0000 12] ‘ ‘ 1200
Przekréj P11 1229 {1703 | 15,0 |0,600 0 |0,0000 |0,0000 %15-}
Przekr6j P12 1210 [1652 | 14,5 [0,160 | 0 |0,0000 |0,0000 RS
Pow. zewnetrzna |1205 [1649 | 14,5 (0,000 1205 [0,0000 |0,0000 20,55
X o

Przekrdj P [Pt | © | Sd | Pc <58 M. L. . .
Pa | Pa -c n Kkg/m? | kg/m? Rozkiad cisnienia pary w przegrodzie - Czerwiec
Pow. wewnetrzna |1599 |2285 | 19,6 | 0,160 |1599 |0,0000 |0,0000 | ¥ & Mmpghg2zdd
Przekrdj P1 1596 |2282 | 19,6 [1,303| 0 |0,0000 |0,0000 2] N AAAP P
Przekr6j P2 1569 2232 [19,3[1,303| 00,0000 [0,0000 o] \&\g\;f;; 23;3 222 2300
Przekréj P3 1541 [2182 [18,9 (0,320 00,0000 |0,0000 ] \ % -2 200
Przekréj P4 1534 2178 | 18,9 0,600 0 |0,0000 [0,0000 Hm-’ I 12100
Przekrdj P5 1522 [2134 [18,5 [0,600 | 00,0000 |0,0000 e G40 o
Przekrdj P6 1509 2091 | 18,2 [0,600 | 0 |0,0000 [0,0000 ® 171 A \ e
Przekréj P7 1497 [2049 [ 17,9 (0,600 | 00,0000 |0,0000 . | %% : iﬂ: 1322
Przekréj P8 1484 [2008 | 17,6 [0,600 | 0 ]0,0000 |0,0000 ; | %% . 600
Przekréj P9 1471 (1967 [ 17,2 [0,600 | 0 ]0,0000 |0,0000 15 00 N i vrera VN4 1 500
Przekréj P10 1459 (1927 | 16,9 [0,600 | 0 ]0,0000 |0,0000 i
Przekréj P11 1446 (1888 | 16,6 | 0,600 00,0000 [0,0000 %,15@
Przekréj P12 1433 (1850 | 16,3 [0,160 | 0 ]0,0000 |0,0000 FERE
Pow. zewnetrzna |1430 |1847 | 16,3 |0,000 [1430 [0,0000 |0,0000 %go,s{
N 04

Przekréj P Psat ) Sd Pc Gc M, S - = .
Pa | Pa -c o Kkg/m?|kg/m? Rozklad cisnienia pary w przegrodzie - Lipiec
Pow. wewnetrzna |1633 |2294 | 19,7 | 0,160 [1633 |0,0000 |0,0000 § 8 pruoehegadd
Przekrdj P1 1630 [2292 [19,7 [1,303| 00,0000 |0,0000 2] BAPP PPV
: S Hs5522 22 E i
Przekréj P2 1608 |2251 | 19,4 | 1,303 | 0 |0,0000 |0,0000 ] <2 H> 23722553 £ 300
Przekrdj P3 1585 (2210 | 19,1 (0,320 | 0 |0,0000 |0,0000 19- \ ‘] 2 200
Przekrdj P4 1580 (2206 | 19,1 |0,600 | 0 |0,0000 |0,0000 ] | 3 2100
Przekrdj P5 1570 2170 | 18,8 |0,600 | 0 |0,0000 |0,0000 g, 18 4% k2000
Przekréj P6 1559 |2135 | 18,5 |0,600 | 0 |0,0000 |0,0000 @ i ' A \ F1900 &
Przekrdj P7 1549 [2100 | 18,3 0,600 | 0 |0,0000 |0,0000 17 3 ‘ 1800
Przekréj P8 1539 |2065 | 18,0 0,600 00,0000 [0,0000 1 %%% F1700
Przekr6j P9 1528 |2031 | 17,8 | 0,600 00,0000 [0,0000 16- N D F1600
i ) y e —cene, I
Przekréj P10 1518 (1998 | 17,5 /0,600 | 0 |0,0000 |0,0000 0
Przekréj P11 1508 [1965 | 17,2 |0,600 0 |0,0000 |0,0000 L 45
Przekrdj P12 1498 (1932 | 17,0 |0,160 | 0 |0,0000 |0,0000 ‘g -
Pow. zewnetrzna (1495 (1930 | 16,9 |0,000 {1495 |0,0000 |0,0000 B 05
e
4 1
0
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WYNIKI OBLICZEN W PRZEKROJACH DLA PRZEGRODY SZ1- Sierpief

Przekroj P [Pt | © | Sd | P. | @ M. L .
Pa | Pa -C n Kkg/m? |kg/m? Rozklad cisnienia pary w przegrodzie - Sierpien
Pow. wewnetrzna |1625 |2294 | 19,7 | 0,160 [1625 |0,0000 |0,0000 F O mfpepepzod
Przekrdj P1 1623 [2292 [19,7 [1,303| 00,0000 |0,0000 207 ! XA A&
m <) LD‘&D I\‘OO‘G‘» o 8 G [
Przekrdj P2 1600 2251 19,4 1,303 | 0 {0,0000 |0,0000 ] 2 H>237 2253 £ 300
Przekrdj P3 1578 [2210 19,1 0,320 | 0 |0,0000 |0,0000 191 \ % 2 200
Przekrdj P4 1572 2206 | 19,1 |0,600 | 0 |0,0000 |0,0000 : | : 2 100
Przekrdj P5 1562 (2170 | 18,8 [0,600 | 0 |0,0000 |0,0000 & 18 % F2000 —
Przekrdj P6 1552 2135 | 18,5 |0,600 | 0 |0,0000 |0,0000 = A \ 11900 &
Przekrdj P7 1542 [2100 | 18,3 0,600 | 0 |0,0000 |0,0000 17- V) 1800
Przekrdj P8 1531 [2065 | 18,0 |0,600 | 0 |0,0000 |0,0000 j £1700
Przekréj P9 1521 [2031 | 17,8 |0,600 | 0 |0,0000 |0,0000 16- N ph 600
. ‘ T — 1 500
Przekrdj P10 1511 (1998 | 17,5 |0,600 | 0 |0,0000 |0,0000 i
Przekréj P11 1500 (1965 | 17,2 | 0,600 0 |0,0000 |0,0000 =i
Przekréj P12 1490 (1932 [ 17,0 |0,160 | 0 |0,0000 |0,0000 RS
Pow. zewnetrzna (1487 [1930 | 16,9 |0,000 |1487 |0,0000 |0,0000 B 05
2 o
WYNIKI OBLICZEN W PRZEKROJACH DLA PRZEGRODY SZ1- Wrzesief
Przekréj P |Pat| © | Sd | Pc gc M. L . .
Pa | Pa -C n Kkg/m? | kg/m? Rozkiad cisnienia pary w przegrodzie - Wrzesien
Pow. wewnetrzna 1542 [2239 | 19,3 0,160 (1542 |0,0000 [0,0000 | & & g¥eeng2ogn
Przekrdj P1 1535 |2234 | 19,3 (1,303 | 0 |0,0000 |0,0000 207 VKA AK
; 19- SH255%% 282 :
Przekrdj P2 1483 [2141 | 18,6 |1,303 | 0 {0,0000 |0,0000 ] 7322153 2 300
Przekrdj P3 1431 2052 | 17,9 (0,320 | 00,0000 |0,0000 7 \ % ; igg
Przekrdj P4 1419 [2043 [ 17,8 |0,600 | 0 |0,0000 |0,0000 _16] 9,14 2 000
Przekr6j P5 1395 [1966 | 17,2 |0,600 | 0 |0,0000 |0,0000 g 15 0. %V 44 F1900
Przekréj P6 1371 [1891 | 16,6 0,600 | 0 |0,0000 |0,0000 ® 14] 9 \ 133‘; =
Przekrdj P7 1347 (1818 | 16,0 |0,600 | 0 |0,0000 |0,0000 13 AN 1 600
Przekrdj P8 1323 1748 | 15,4 |0,600 | 0 |0,0000 |0,0000 12- : _\; 1 1‘5188
Przekr6j P9 1299 (1681 | 14,8 0,600 | 0 |0,0000 |0,0000 A ‘ | \\ || ka0
Przekrdj P10 1275 |1615 | 14,2 [0,600 | 0 ]0,0000 |0,0000 104 1 200
Przekréj P11 1251 |1552 | 13,6 | 0,600 00,0000 [0,0000 =
Przekréj P12 1227 1491 12,9 0,160 | 0 |0,0000 |0,0000 [RE
Pow. zewnetrzna (1221 1488 | 12,9 |0,000 |1221 |0,0000 |0,0000 B 05]
.

‘Ko

Przekrdj P [Pt | ©® | Sd | Pc (B M,

Pa ([Pa | 'C | m kg/m? | kg/m?2
Pow. wewnetrzna (1440 [2182 | 18,9 |0,160 |1440 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P1 1430 2175 | 18,8 [1,303| 00,0000 |0,0000
Przekrdj P2 1347 [2032 |17,8 [1,303| 00,0000 |0,0000
Przekrdj P3 1264 (1897 | 16,7 (0,320 | 0 |0,0000 |0,0000
Przekrj P4 1243 (1884 | 16,6 [0,600 | 0 |0,0000 |0,0000
Przekr6j P5 1205 [1770 | 15,6 [0,600 | 0 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P6 1167 [1662 | 14,6 [0,600 | 0 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P7 1129 [1559 | 13,6 [0,600 | 0 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P8 1091 (1463 | 12,6 [0,600 | 0 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P9 1052 [1371 | 11,7 [0,600 | 0 |0,0000 |0,0000
Przekrdj P10 1014 [1285 | 10,7 [0,600 | 0 |0,0000 |0,0000
Przekrj P11 976 [1204 | 9,7 0,600 | 0 |0,0000 |0,0000
Przekréj P12 938 [1127 | 8,7]0,160 | 0 |0,0000 |0,0000
Pow. zewnetrzna | 928 [1123 | 8,7 |0,000 | 928 [0,0000 |0,0000

8 [°C]

Kondensat g/m?

Rozkiad ciSnienia pary w przegrodzie - Pazdziernik
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